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サイズの異なる金粒子混合物は、グルコースで末端処理をしたエチレングリコールオリゴマーの存在下で直ちに球状
の凝集体を形成する。この凝集体の内部構造を電子線トモグラフィおよびX線位相回復イメージング法により観察した
結果、粒径の大きな金粒子が中央に、また、粒径の小さい金粒子が外側のレイヤー部分に分布する、いわゆる
yolk/shell凝集構造を取っていることが分かった。
Binary mixtures of small and large gold nanoparticles in the presence of a glucose-terminated fluorinated
oligo(ethylene glycol) ligand spontaneously form size-segregated assemblies. Electron tomography revealed
that the outermost layer of the assembly is composed of a single layer of small-sized GNPs, while the larger-
sized GNPs are located in the interior, forming what is referred to as a yolk/shell assembly.
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