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リン酸塩ガラス中のプロトンは移動度が高いことで知られているが、その濃度を高くすることが困難であった。本研究では、コ
ロナ導電によって生成したプロトンを、電圧勾配を利用してリン酸塩ガラス中のNa+と置換することに成功し、約10-3 S/cmのプ
ロトン伝導度を達成した。
Sodium ions in phosphate glasses were substituted with protons using corona discharge treatment (CDT) under a H2
atmosphere. The substitution of sodium ion to proton proceeded from the anode side to the cathode side with
constant current flow during the CDT. A crystalline free and transparent glass plate of 0.3 mm thickness was obtained
after CDT for 96 h. The proton conductivity of ~10-3 S/cm was attained at 400°C.
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